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JORNADA SOBRE CORROSION

AGENDA:

08:30 — 08:45 Presentaciones

08:45 — 10:15 Interpretacién Corrosién

10:15 —11:15 Ensayos de Corrosién / Valoracidn

11:15-11:30 Descanso

11:30 — 12:30 Ensayos de Corrosion / Valoracidn (continuacidn)
12:30 — 14:15 Normativa Sector Automocion

14:15 - 14:30 Dudas y preguntas

PROGRAMA:

> Normas de ensayos de corrosion

o Ensayos de corrosion ciclica: 1SO 11997-1 Ciclo B, VW-PV1210, VW-PV 1209,
GM 14872, ...

o Ensayos de niebla salina neutra, acética y cuproacética: UNE-EN ISO 9227 NSS,
AASS y CASS

o Ensayos de humedad: 1SO-6270-2

o Ensayos al didxido de azufre con condensacidn general de la humedad
(Kesternich): 1SO 6988 y DIN 50018

o Ensayos climaticos: VW-PV1200

Y

Acondicionamiento de muestras (antes y después de los ensayos)

> Normas de evaluacién de los resultados (VW 13750, DBL 7391, DBL 8451, UNE-EN ISO
12944, ..)

A\

Utiles de evaluacion

A\

Interpretacidn resultados de ensayos de corrosion

> Seminario abierto a dudas en materias de corrosion/tratamientos superficiales
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EL CURSO INCLUYE:

e Documentacidn curso
e Coffee break
e Certificado de asistencia

MATRICULA:

Precio del curso: 200 €

DESCUENTOS:

- 2% asistente a un mismo curso y de la misma empresa 10% dto.
- 3°ysucesivos asistentes a un mismo curso y de la misma empresa 15% dto.

INSCRIPCIONES:

Para reservar su plaza solo es necesario enviar un mail con los datos de la empresa y el nimero
de plazas a la direccidn: info@labencor.com

FECHAS:

Jueves 17 de Mayo de 2018

LUGAR:

LABENCOR

Arabako Industrialdea. Parque Empresarial Jundiz (Zona 6)
C/ Uzbina, 24 Pab. E-11

01015 Vitoria-Gasteiz

Las plazas son limitadas.
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